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Центры окраски «кремний-вакансия» в алмазе 

Центр «кремний-вакансия» 

SiV 
Типичный спектр SiV 

738 нм 

λвозб = 473 нм 



CVD 

Схема осаждения 

алмаза на подложку 

Схема реакционной 

камеры 



Спектры фотолюминесценции SiV- для трёх 

изотопов Si  

Схема электронных уровней  

SiV-центра 


